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ربون تتراوح بين (0. وهو يعتبر العنصر المضاف الأساسإضافات من ال ة من الحديد تحتوي علالفولاذ أو الصلب هو سبي
ف سبائك الصلب. تحتوي سبائك الصلب عل نسب من معادن أخرى مثل النيل والروم والفاناديوم والسيليون والموليبدينيوم

والفسفور والبريت وغيرها من العناصر الأخرى. 1] يقوم الربون وعناصر أخرى بتقسية الصلب، باختلاف العناصر المضافة
لسبائك الصلب وشل وجودها ف الصلب (كعناصر ذائبة ف المعدن أو كترسبات ف المعدن)،


