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ألياف نسيجية صناعية حديثة وذلك بخلط الألياف الصناعية مع الألياف الطبيعية للوصول إل ن الوصول إلأم وقتنا الحال وف
خواص طبيعية وفيزيائية مرضية من النواح الوظيفية والجمالية. بالإضافة إل دقة ونعومة ولمعان هذه الألياف يمن أيضاً إنتاج

ألياف وخيوط بمواصفات معينة حسب الغرض منها، وبالرغم من كثرة مميزات الألياف الصناعية المتطورة الت يتم تصنيعها
بتنولوجيا عالية إلا أن لها بعض العيوب مثل ارتفاع تاليف إنتاجها وعدم القدرة عل استخدامها بشل كامل كبديل عن

يتم الدمج بين كل من التقنيات التقليدية والحديثة وذلك بغرض دفع الصناعة إل الوقت الحال الخامات النسيجية الطبيعية. وف
الأمام حيث يتم صرف مبالغ كثيرة ف المعامل والمختبرات وذلك للتطوير من أساليب الخلط للحصول عل أعل درجات الجودة

الإنتاج الخامات النسيجية المختلفة وغالباً ما يتم خلط بين الألياف الطبيعية مقاومة الانماش والتجعد مع المحافظة عل شل
ومظهر النسيج.


