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وإنما يحتوي عل مادة خلوية متينة. تون تلك المادة الخلوية حوال 30% من العظمة، فيما تتون الـ70% الباقية من الأملاح
الت تعطيها القوة. تتون المادة الخلوية من حوال 90-95% من ألياف الولاجين، فيما تون المادة الأساسية النسبة الباقية.

يون صلد نسبيا وخفيف الوزن. وتتون مادته الخلوية ف الأغلب من مادة مركبة تشتمل عل فوسفات الالسيوم غير العضوي
ف التركيب اليميائ المسم هيدروكسيل أباتيت الالسيوم (هذا هو معدن العظام الذي يعط العظام صلابتها) والولاجين،

وهو بروتين مرن يزيد من المقاومة للسور.4] يعرف كولاجين العظام باسم عظمين.5] يتون العظم عن طريق تصلب تلك المادة
الخلوية حول الخلايا المحتجزة.


