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تعن المسامية أن اللحام يحتوي عل سلسلة من التجاويف الصغيرة أو الفراغات داخل معدن اللحام وتحدث بسبب احتباس
غازات مثل الهيدروجين أو النيتروجين أو الأكسجين ف المعدن المنصهر أثناء اللحام عندما يبرد اللحام. تشل الغازات
المحاصرة فقاعات أو فراغات، مما يؤدي إل بنية مسامية قد تؤدي إل إضعاف اللحام. وتقلل اللحامات المسامية من القوة
والمتانة مقارنة باللحام


